
oz g/m2 in m

Zouk Blue Liberty Flex 62668 9 310
Moletom
Dobby

Maquinetado
51 1,30 +-3cm -15% +-2% -4% +-2%

74% Algodão 24% Poliéster 2% Elastano
74% Cotton 24% Polyester 2% Elastane
74% Algodón 24% Poliester 2% Elastano

50%

Jordan Blue 62780 9,5 320
Moletom
Dobby

Maquinetado
59 1,50 +-2cm -10% +-2% -4% +-2%

92% Algodão 7% Poliéster 1% Elastano
92% Cotton 7% Polyester 1% Elastane
92% Algodón 7% Poliester 1% Elastano

20%

Flic Liberty Flex 62840 9 300
Moletom
Dobby

Maquinetado
53 1,35 +-3cm -14% +-2% -4% +-2%

77% Algodão 22% Poliéster 1% Elastano
77% Cotton 22% Polyester 1% Elastane
77% Algodón 22% Poliester 1% Elastano

45%

Yangra  Liberty Flex 63081 9 300
Moletom
Dobby

Maquinetado
53 1,35 +-3cm -14% +-2% -4% +-2%

77% Algodão 22% Poliéster 1% Elastano
77% Cotton 22% Polyester 1% Elastane
77% Algodón 22% Poliester 1% Elastano

45%

ELASTICIDADE
STRETCH

ELASTICIDADTRAMA
WEFT

TRAMA

URDUME
WARP

URDIMBRE

NOME
NAME

NOMBRE

CÓDIGO
CODE

CÓDIGO

PESO
WEIGHT

PESO CONSTRUÇÃO
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN

LARGURA
WIDTH
ANCHO VARIÁVEL

VARIATION
VARIACIÓN

ENCOLHIMENTO
SHRINKAGE

ENCOGIMENTO COMPOSIÇÃO
COMPOSITION
COMPOSICIÓN

Obs.: Em caso de dúvidas, em relação às especi�cações técnicas, favor contatar nosso depto de qualidade através de seu representante ou pelo e-mail: qualidade@nicolettitextil.com.br.


